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恒温恒湿养护箱校验方法

TGX  009-2001

    本方法适用于新购和使用中以及检修后的恒温恒湿养护箱的
校验。

一、技术要求

1.1温 度

1.1.1水泥试件:20110C

1.1.2混凝十试件:20士3C

1.2湿度大于90%

二、校验项目及条件

2.1校验项日

2.1.1外观及资料。

2.1.2温度。

2.1.3湿度口

2.2校验用器具

    干湿滥度计:分度值O.1 C ,

三、校验方法

    将养护箱温度显示器上的上限值定为210C或230C.卜限值定

为]190C或170C，放入干湿温度计，测试温度显示器上的数值是否
与温度计显示一致。

四、校验结果处理

全部校验项目均符合技术要求为合格。



五、校验周期、记录与证书

    校验周期为24个月。校验记录格式见下表，校验证书格式见
附录 工。



恒温恒湿养护箱校验记录

          仪器编号

TGX 009-2001

送控单{伙 校验 ‘」

项 日 校 验 数 拟 结 果

外 观
资朴

运转状况

SSS度
I !几限1t ℃

2、卜限位_ ℃

ix O %

校验结沦;

    校 骏 员 核41.员

    校验门期 年 月 n

z8


